
Samarbejde giver god betonkvalitet

Komprimering af beton

Velkomprimeret 
beton er tegn pa 
godt handvaerk.

Nar overfladen 
fremstar glat, er 
der vibreret nok.

Vibrér den 
grove luft 

ud af betonen.

Lad betonen 
flyde 

helt sammen.

Kontrollér form 
og samlinger.

Nar et nyt lag vibreres, 
bor stavvibratoren ga 10 cm 
ned i det forrige lag for 

at sikre god sammenhaeng.

Sorg for, at der arbejdes 
fra en stabil platform, 

og at det rette 
sikkerhedsudstyr anvendes.

Undga kontakt 
med armering 

og form.

Vibreringstiden bor 
ikke vaere for kort 

men heller ikke 
for lang.

Sorg altid for at 
have en stavvibrator 

i reserve.

Brug en stavvibrator 
med den rette 

diameter og frekvens.
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Dansk Beton
Nørre Voldgade 106
Postboks 2125
1015 København K
Telefon 72 16 00 00
info@danskbyggeri.dk
www.dfbf.dk 




